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Die Zahlen sprechen flr sich

Pump record over 2015 m
in long- distance conveying

[Putzmeister]
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Argumente fur das Pumpen von Beton

AWirtschaftlich
ASparsam

AZielgenau
Alndividuell

AEinfach bestellt
APrazise
ASicher/problemlos ’?
AHochwertig

ASauber

AKontinuierliches Pumpen

AUmweltfreundlich
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Herausforderungen

Bedarf an eingehenden Untersuchungen
AOptimierung der Pumpprozesse und der Betoneigenschaften
AWahl und Weiterentwicklung der Verfahren und Maschinen

AProbl emver mei dung (Verstopfungen, z

[Putzmeister]
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Moderne Betontechnologie i Konzept
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Moderne Betontechnologie i Konzept

Maschinentechnik

Spritzbeton

Rheologie

Bauteilgeometrie ! \\
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Betonrheologie i Flielsen vs. Reibung

Wann kann die Rheologie eingesetzt werden?

Leimreicher Beton Leimarmer Beton

[Jacobsen et al.]
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Modell flir Stromung in Rohrleitung
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Frischbetonrheologie vs. Forderparameter

T=To+ LY A P=A+BrQ
Q: FlieRgrenze
M= Plastische Viskositat
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Gleitschicht

Gleitschicht

Pumprohr

Normalbeton Betonpfropfen

\

Betonpfropfen

Pumprohr

Hochduktiler Beton
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Frischbetonrheologie vs. Forderparameter
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Nomogramm des vergangenen Jahrzenten
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[Schwing]
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Ableitung der Forderparameter aund b
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Ableitung der Forderparameter aund b
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